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Lampokasitellyissa  kiskoissa on parempi kulutuskestavyys kuin normaaleista
teraslaaduista valmistetuissa kiskoissa. Niihin on silti kiinnitettdva huomiota, jotta
kustannukset koko kdytt6ajalta jadavat mahdollisimman alhaisiksi.

Néiden huolto-ohjeiden tarkoituksena on opastaa huoltohenkil6itd suorittamaan
vaadittavat tarkastukset ja huollot.

1 — YLEISTA

Vaihteissa kdytettavien kiskojen ja erikoisprofiilien terdslaatu voi poiketa nykyisten
raiteiden kiskoissa kaytettdvastd teraslaadusta. Liikenteen tyypin ja asiakkaiden
vaatimusten mukaan kdytetddn joskus lampdokasiteltyd kiskoprofiilia, esimerkiksi
profiilia 350 LHT tai 350 HT.

Erityista huomiota on kiinnitettdva kulkupinnan kulumisasteeseen, jotta
voidaan arvioida, tutkia ja valvoa pyordn ja kiskon vidliseen kontaktiin
liittyvaa materiaalin vasymista.

2 — JOHDANTO

Pybran ja kiskon valiseen kontaktiin liittyva
materiaalin  vasyminen voi ilmeta kiskon
kulkureunan poikittaisena sardilyna (kuva 1),
kielen purseiluna (kuva 2) tai pienind
paikallisina latistymind "squateina" (kuva 3).
Nama pinnalla nakyvat vauriot voivat ulottua
syvemmalle, ja seurauksena voi olla kiskojen
murtuminen, jos vaurioita ei korjata ajoissa

(kuva 4).
/' V - Type Head Checks

Liikenteen suunta
V-tyyppistd kulkureunan poikittaista séroilyd

KUVA 1
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<“+T— KUVA2

Hamara

Laajamittaista kielen purseilua
Kuva otettu tdstd kulmasta
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Surface & Fracture Face Appearance of Squat Type Defects

Squat-tyyppinen vaurio pééltd ja murtumapinnalta tarkasteltuna

<+<— KUVA4
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Kontaktivasymisilmié on erittdin monimutkainen, mutta annamme seuraavassa
muutamia ohjeita, joita noudattamalla ongelmaa voidaan valvoa, vaihteiden
moitteeton toiminta taata ja kiskojen murtumisriski minimoida.

3 — VAURIOIDEN KUVAUS
3.1 — KULKUREUNAN POIKITTAINEN SAROILY

Kulkureunan poikittaista saroilya voi esiintyd kaikentyyppisissa kiskoissa,
joskus suorillakin radoilla, mutta yleisimmin sitd esiintyy jyrkissa kaarteissa ja
pystysuorissa kiskopinnoissa.

Vaihteissa kulkureunan poikittaista sardilyé esiintyy yleensa ulomman kiskon
kulkupinnan keskiosassa.

Murtumat voivat olla erittdin ohuita, pienid, toisiaan lahelld olevia ja lahes
yhdensuuntaisia ja pituudeltaan 2—3 millimetristd jopa 10—-20 millimetriin (kuva

5)

KUVA 5
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Direction of traffic = liikenteen suunta

Maksimipituus alle 10 mm
Lievé kulkureunan poikittainen halkeama

Pituus 10-19 mm
Kohtalainen kulkureunan poikittainen halkeama

Pituus 20-29 mm
Voimakas kulkureunan poikittainen halkeama

Maksimipituus (a+b) 30 mm tai enemmaén
Vakava kulkureunan poikittainen halkeamna

3.2 — KIELEN PURSEILU

Kielen purseilu syntyy olemassa olevista murtumista, ja se ilmenee pyorien
litistdmind ohuina metalliliuskoina, jotka jatkuvat alas kiskon kulkureunaan
(kuva 6).

Kielen purseilu on varma merkki eriasteisista sisdisista murtumista.
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Tongue Lipping - Likely Development

KUJA 6

Kielen purseilu — todennékdinen kehittyminen

Vaihe 1: Vaurioitumaton kulkureuna
Vaihe 2: Murtuma léhtee kehittyméén todennékdisesti kulkureunasta

Vaihe 3: Murtuma irrottaa metallisuikaleen kiskosta,
Vaihe 4: ja se muokkautuu helposti kielekkeeksi.

Kieleke siis ilmaisee murtuman.
Se kehittyy tamaén jélkeen todennékdisesti alla kuvatulla tavalla.

Kulkupinta

Leikkaus A-A
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3 — PIENI PAIKALLINEN LATISTYMA "SQUAT"

3.3. — "Squat" voi esiintyd missa tahansa, mutta yleensa siihen liittyvat

- aaltoilu
- hitsaukset
- pienet saanndlliset reiat kiskon kulkupinnalla.

Pinnassa on yleensd tumma varjoisa alue, johon liittyy kulkupinnan
leveneminen (peili) (kuva 3). Varjo aiheutuu vaakasuuntaisesta murtumasta
aivan kulkupinnan alapuolella. Jalki voidaan sekoittaa poikittaiseen hamaran
ovaaliin vasymismurtumaan "tache ovale" -vaurioon tai ymparilydntiin, mutta
sen tunnistaa helposti "squatiksi" varjosta.

4 — VALVONTATAVAT — TARKISTAMINEN

Vaihteet, joissa on kdytetty lampokasiteltyja kiskoja, on tarkistettava
véhintddn 6 kuukauden tai 5 megatonnin vélein kulkureunan poikittaisen
sardilyn, kielen purseilun ja "squatin" varalta. Tarvittaessa on suoritettava
vaaditut korjaustoimenpiteet, jotta COGIFER voi taata toimitettujen vaihteiden
toiminnan.

4.1 — KULKUREUNAN POIKITTAINEN SAROILY

Silmamaardinen tarkastus ja tarvittaessa ultradénitarkastus suoritetaan
paivanvalossa kuiville kiskoille.
Tunneleissa kdytetddn kannettavaa valkoista valoa.

Jos nakyvan murtuman pituus on yli 20 mm, on mahdollista, ettd kiskossa on
sisdisia murtumia, jotka aiheuttavat merkittdvan murtumisvaaran.

Kun nakyvan murtuman pituus on alle 20 mm, siihen liittyvan murtuman
syvyys voi yleensa olla alle 5 mm ilman merkittavaa lisamurtumien
kehittymista. Talldin kysymyksessa on pienempi riski (kuva 5).

Ultradanitarkastus on suoritettava yhdessa silmdamadrdisen tarkastuksen
kanssa kayttamalla 70°:n ja 0°:n luotaimia.

Murtumien lahekkaisyys ja syvyys voivat aiheuttaa riskin, ettd murtuman alla
on toinen, syvempi murtuma, jota ei voida havaita ultradaniluotaimella.



WA

VAIHTEET JA LAMPOKASITELLYT KISKOT
Kunnossapito-ohjeet

Nain ollen arvion on perustuttava silmamadrdiseen tarkastukseen, jota
tdydennetaan ultradanitarkastuksella. Lisaksi on arvioitava myds mahdollisesti
havaitsemattomat murtumat.

4.2 — KIELEN PURSEILU

4.3

Kielen purseilu iimaisee, ettd kiskossa on murtumia. Kielen reunan taipumista
aiheuttavien murtumien muodon, koon ja kulman takia niité ei voida havaita
luotettavasti ultradanitarkastuksella. Taman vuoksi-on: aina. oletettava; etta
kyseessa on pahin mahdollinen vaihtoehto eli se, ettd kisko on vakavasti
‘murtunut, ja toimittava sen mukaisesti.

— SQUAT

Ultradanitarkastus siséltdd 0°:n ja 70°:n luotaimien kayttdmisen. Jos
tarkastuksessa saadaan vaurioilmaisu 0°:n luotaimella, on edettdva vaurion
korjaamiseen, miké on mahdollista aina 10 mm:n syvyyteen saakka.

5 — KORJAAMINEN

5.1 — KULKUREUNAN POIKITTAINEN SAROILY

Hionta on suoritettava heti, jos kulkureunan poikittaista sdrGilya on
havaittavissa, jotta véltetdan kulkureunan poikittaista sérdilya syvemmat,
vakavavammat murtumat.

Ennalta ehkaisevé hionta on paras tapa poistaa murtumat, ennen kuin ne
tulevat selvasti nakyviksi.

Jotta hionta olisi tehokasta, se on suoritettava pian asennuksen jdlkeen ja
toistettava saanndllisesti myéhemmin.

Korjaavaa hiontaa vaaditaan, jos nakyvan murtuman pituus on alle 15 mm.
Tarkoitus ei ole poistaa murtumia, vaan varmistaa, ettd halkeilu ei paase
etenemidn uusille kontaktialueille. Kun murtumia on ndkyvissd, niiden
taydellinen poistaminen hiomalla on yleensa liian myohaista ollakseen
taloudellisesti kannattavaa.



WA

VAIHTEET JA LAMPOKASITELLYT KISKOT
Kunnossapito-ohjeet

Jos murtumien pituus on yli 15 mm, kiskot tai vaihteen komponentit on
vaihdettava.

5.2 — KIELEN PURSEILU

Jos havaitaan kielen purseilua, ylimaardinen metalli on poistettava valittomasti
hiomalla, jotta alkuperdinen murtuma saadaan poistettua. Hionnan jdlkeen on
suoritettava tarkastus magneettijauheella tai kuivilla tunkeuma-aineilla ja
varmistettava, etta kiskoihin ei ole jaanyt murtumia.

"Squatien" kehittymistd voidaan pienentdd poistamalla uudet murtumat
saanndlliselld, kevyelld hionnalla.

Pienet murtumat voidaan korjata alueen avaamisen jélkeen kaarihitsauksella
tayttamalla. Vaurion korjaaminen on mahdollista enintdan 10 mm:iin asti.
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